
 

Zusammenfassung Möbelpflege 

Material Regelmäßige Reinigung Bei starker Verschmutzung* Nicht Verwenden 

Edelstahl Warme Geschirrspüllauge und 
ein weiches Tuch. 
Geschirrspülmittelreste mit 
reichlich klarem Wasser 
entfernen. 

Eventuelle Anwendung von 
Verdünnungsmitteln, nach 
Behandlung spezielles 
Edelstahlpflegemittel 
verwenden. 

Alle Arten von 
Scheuermitteln, Chrom-, 
Silber- und 
Messingpflegemittel sowie 
Putzgegenstände, die 
Kratzer verursachen könnten. 

Aluminium Handelsübliche 
Reinigungsmittel. 

Vorgang wiederholen. 
Reinigungsmittel ggf. 
unverdünnt einwirken 
lassen und mit reichlich 
Wasser abspülen. 

Alle Arten von 
Scheuermitteln, Chrom-, 
Silber- und 
Messingpflegemittel sowie 
Putzgegenstände, die Kratzer 
verursachen 
könnten. 

Pulverbe- 
schichtung/ 
Matt 
Strukturlack 

Warmen Wasser oder 
leichten Seifenlauge. 

 Scheuernde Mittel oder 
Schwämme sowie kratzende 
Hilfsmittel. Microfasertücher, 
Saure oder alkalische 
wirkende 
Mittel. 

Gewebe Schwamm und etwas 
Seifenwasser. 

Vorgang wiederholen. 
Reinigungsmittel ggf. 
unverdünnt einwirken 
lassen und mit reichlich 
Wasser abspülen, ggf. mit 
einem speziellen Textil-
Reiniger. 

 

Premium 
Teak-Holz 

Feste Bürste und Seifenwasser 
bzw. Teak-Holzreiniger. 
Anschließend mit reichlich 
Wasser abspülen und trocknen 
lassen. Nach der Reinigung 
Behandlung mit Teak-Holz Öl 
oder Aquastopp. 

Vorsichtiges Abschleifen 
mit sehr feiner Körnung 
(180er). 

Stahlwolle (Rostgefahr) 

Vintage Teak-
Holz 

Wurzelbürste zur Reinigung 
entlang der Faserrichtung. 
Vertiefungen von Staub und 
Feuchtigkeit reinigen.  

Vorsichtiges Abschleifen 
mit einem Schleifpad. 

Stahlwolle (Rostgefahr) 

fm-ceramtop Handelsübliche 
Reinigungsmittel. 

Scheuermittel. Schleifpapier, 
Fluorwasserstoffsäure. 

fm-laminat 
spezial 

Handelsübliche 
Reinigungsmittel und 
Protektoren. 

Flüssigreiniger mit feinster 
Polierkreide. 

Scheuermittel aller Art. 

fm-foam soft Handelsübliche Spülmittel. Mit 
reichlich Wasser 
abspülen. 

Vorgang mehrmals 
wiederholen. Reinigung 
mit Kfz-Cockpit-Reiniger. 

Verdünnung, Waschbenzin. 

fm-rope, 
fm-soft 
rope, fm-
flat rope 

Mit einer trockenen Bürste. Milde haushaltsübliche 
Allzweckreiniger und ein 
weiches Tuch. 

Verdünnung, Waschbenzin. 

* vor der Anwendung an einer kleinen nicht sichtbaren Stelle testen. 
Anwendung nur in Ausnahmefällen. Auf keinen Fall regelmäßig 
durchführen. 
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